
Tento diagram vysvětluje postup při výběru jakostního stupně třídy oceli v závislosti na
- tloušťce prvku
- referenční teplotě
- úrovni napětí při provozním zatížení
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POZNÁMKA:
mezi tabelovanými hodnotami 
lze použít lineární interpolaci 
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EN 1993-1-10, 
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POZNÁMKA:
Požadovaná třída může 
být vyšší než třída oceli 
ekonomicky vhodná pro 
návrh nebo pro tloušťku 
prvků, žádná třída 
nemůže být dostatečně 
houževnatá 
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